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لیف ابريشم از پیله کرم ابريشم تهیه می شود  و جزو الیاف پروتئینی طبیعی محسوب می گردد و دارای خواص ويژه ای نظیر درخشندگی، 
آرايش منظم ساختار، مقاومت مکانیکی بالا و زيست   سازگاری می باشد. با توجه به اهمیت رنگرزی الیاف ابريشم، در اين پژوهش فرآيند 
رنگرزی ا بريشم توسط برخی از رنگزاهای   کاربردی نظیر، مواد رنگزای اسیدی، متال کمپلکس، راکتیو و بازيک و همچنین معايب و مزايای 
هرکدام بر روی الیاف ابريشم مورد بررسی قرار گرفته است. بر طبق نتايج تمام چهار گروه مواد رنگزا دارای تمايل جذبی مناسبی بر روی 
الیاف ابريشم می باشند، اما بیشترين درخشندگی به ترتیب مربوط به رنگزاهای بازيک، اسیدی و راکتیو و بالاترين ثبات شستشوی و 
نوری به ترتیب مربوط به رنگزاهای متال کمپلکس و  راکتیو و همچنین پايین ترين ثبات مربوط به  رنگزاهای بازيک و اسیدی به  استثناء 
رنگزای آنتراکینون است. شرايط رنگرزی رنگزاهای اسیدی، متال کمپلکس و بازيک معمولًا در حمام اسیدی ضعیف يا خنثی و رنگزای 

راکتیو در محیط قلیايی ضعیف انجام می گیرد.

 مقدمه
مواد رنگزا با ايجاد پیوند فیزيکی يا شــیمیايی با الیاف 
ترکیب می گردند و فرآيند رنگرزی صورت می گیرد. مواد 
رنگزا انواع مختلفی دارند که برای انجام رنگرزی ابتدا بايد 
نوع الیاف و ساختار شیمیايی آن مشخص گردد و سپس 
نوع ماده رنگزا انتخاب شود. بین الیاف نساجی، از ابريشم 
به  عنوان ملکه منسوجات ياد می شود زيرا دارای زيبايی، 

ظرافت و خواص کاربردی بسیاری است. اين  
لیف طبیعی از پیله کرم ابريشــم به دست می آيد. کرم 
ابريشــم از برگ درختان توت تغذيه می کنــد و دارای 
زندگی کوتاه مدتی در حدود دو ماه اســت که شــامل 
چهار مرحله از جمله تخم، لارو يا کرم، شــفیره و پروانه 
می باشــد]1و2و3[. به دلیل افزايش تقاضا در سال های 

اخیر، تولید ابريشم با روند رو به رشدی مواجه شده است 
و کشــور ژاپن و هند کشــورهای مطرح در زمینه تولید 
اين الیاف می باشند]4و5[. ابريشم به دست آمده از پیله، 
دارای دو جزء فیبروئین و سريســین اســت که هرکدام 
بــه ترتیب حــدود 70 و 30 درصد از پیله را تشــکیل 
می دهند]2[. سريسین يک پروتئین چسبنده است، که 
حاوی گلايسین، ســرين و اسید اسپارتیک می باشد. در 
مجموع ابريشم شامل بیش از  60 درصد سريسین است 
که دو لیف فیبروئین را به يکديگر متصل می کند تا يک 
ترکیب فیبروئین-سريسین پايدار با ساختار پیله مانند 
ايجاد کند. ماده سريسین محلول در آب می باشد و طی 
فرآيند صمغ گیری از فیبروئین جدا و در آب حل شده و 
به موجب آن الیاف فیبروئینی خالص تهیه می شود]1و5[. 
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در جدول 1 درصد مواد تشکیل دهنده لیف ابريشم خام نشان داده شده 
است. 

عوامل مؤثر بر رنگرزی ابريشم
خصوصیات مناسب الیاف ابريشم از جمله، جذب رطوبت بالا، آرايش منظم 
ســاختار مولکولی فیبروئین و فراوانی پیوند های هیدروژنی و پیوندهای 
الکترواســتاتیک باعث شده اســت که الیاف ابريشم تمايل جذب بالايی 
نسبت به مواد رنگزا داشته باشد]6[. در رنگرزی الیاف  نساجی دوام و ثبات 
رنگرزی بسیار حائز اهمیت است و نبايد مواد رنگزا در طول فرآيند رنگرزی 
و يا در برابر شستشو، نور، سايش، تعريق و غیره از بین برود]4 و7 و8[. در 
واقع ترکیبات شیمیايی موجود در الیاف مشخص می کند که چه نوع ماده 
رنگزايی، جهت رنگرزی الیاف مناسب تر است. سهولت نفوذ رنگزا علاوه بر 
ساختار شیمیايی لیف، به ساختار فیزيکی آن هم وابسته است. لیف ابريشم 
دارای بخش های منظم و غیر منظم مولکولی، همچون مناطق کريستالی 
و آمورف )غیر کريستالی( می باشد که تأثیر بسزايی در روند رنگرزی ايجاد 
می کند]1و4 و7[. همچنین گروه های هیدروکسیل، کربوکسیل و آمینو 
نیز در الیاف ابريشم وجود دارند که در pH مشخص يونیزه می شوند و به 
بهبود رنگرزی کمک می کنند. اين گروه ها برهمکنش بین رنگزا و الیاف 
ابريشــم را از طريق پیوندهای شیمیايی انجام می دهند]9و10[. در واقع 
الیاف ابريشــم با داشتن اين گروه های عاملی، در صورت شرايط مناسب 
جهت رنگرزی قادر اســت با اغلب مواد رنگزای طبیعی و مصنوعی پیوند 
برقرار کند. در اين کار پژوهشــی به مطالعه و بررسی روش های رنگرزی 
الیاف ابريشم با استفاده از مواد رنگزای اسیدی، متال کمپلکس، راکتیو و 

بازيک پرداخته شده است]11و12و13[.

رنگرزی ابريشم با استفاده از مواد رنگزای اسیدی

فرآيند رنگزری با استفاده از مواد رنگزای اسیدی معمولًا در حمام جوش 
اسیدی، حاوی اسید سولفوريک انجام می شود. البته تعداد کمی از مواد 
رنگزای اســیدی وجود دارند که در حمام اســیدی حاوی اسید استیک 
نیز بکار گرفته می شــوند. نسبت اسید سولفوريک در حمام ممکن است 

متناسب با نیاز رنگزاهای مورد استفاده متغیر باشد. 

همچنین بعضــی از آن ها را می توان در حمام خنثی برای رنگرزی الیاف 
بکار برد ]14و15و16[. هنگام رنگرزی الیاف ابريشم با استفاده از اين مواد 
رنگزا، لازم است که از عوامل کاهش دهنده سرعت جذب، استفاده گردد تا 
باعث جذب رنگ يکنواخت بر روی الیاف شود. همچنین در حین رنگرزی، 
می توان از صابون يونی يا پســاب عملیــات صمغ گیری )يعنی محلول 
صابونی حاوی سريسین ناشی از فرآيند صمغ گیری( استفاده كرد]17[. 
لیف ابريشم تمايل جذبی بالايی به رنگزاهای اسیدی دارد، اما ثبات اين 
رنگزا روی ابريشم نسبت به لیف پشم کمتر می باشد و رنگرزی  در دمای 
پايین تر انجام می شــود. رنگرزی معمولًا در دمای C°40 آغاز و با توجه 
به شــرايط رنگرزی ممکن است به دمای C°85 برسد، در صورت امکان 
بايد از دمای جوش اجتناب شــود زيرا موجب کاهش استحکام کششی 
و درخشندگی لیف ابريشــم می گردد. در صورتی که رنگزای اسیدی در 
محلول حاوی اسید سولفوريک تخريب شود می توان به جای آن از اسید 
استیک استفاده کرد. همچنین امکان رنگرزی الیاف ابريشم با استفاده از 
مواد رنگزای اسیدی در محیط خنثی در يک محلول صابونی حاوی10-

 pH 20 درصد نمک گلابر امکان پذير اســت]18[. اما معمولًا رنگرزی در
اسیدی يا خنثی و در دمای C° 45-40 آغاز می شود و سپس مقدار مورد 
نظر ماده رنگزا، 4-2% اسید استیک و10-5% سولفات سديم در حمام با 
pH :4-5 اضافه می گردند. رنگرزی به مدت 10 دقیقه ادامه می يابد و طی 
45 دقیقه به دمای C°85-80 می رسد، سپس برای انتشار بهتر مواد رنگزا 
به داخل لیف، رنگرزی به مدت 40-30 دقیقه ادامه پیدا می کند تا ثبات 
شستشــويی و سايشی آن بهبود پیدا کند. در نهايت با انجام شستشوی 
الیاف، مواد رنگزای سطحی از روی الیاف جدا می شوند. لازم به ذکر است 
رنگزاهای اسیدی را می توان در pH 4-3 با استفاده از 3-1% اسید فرمیک 
85% و 5% نمک گلابر بكار برد. در رنگرزی با رنگزای اسیدی با توجه به 
شید رنگی مورد نیاز، می توان از 5-2% اسید سولفوريک و10% نمک گلابر 
 40°C 1:50 اســتفاده نمود. همچنین می توان دمای رنگرزی را ازL.R با
آغاز کرد و در مدت زمان 15-10 دقیقه به دمای جوش رســاند ســپس 
رنگرزی حدود 60-45 دقیقه ادامه می يابد و در نهايت الیاف رنگرزی شده 
آبکشی و خشک می گردد. در شکل1 نمودار رنگرزی الیاف ابريشم با مواد 

رنگزای اسیدی نشان داده شده است]15و19[.  

مکانیسم رنگرزی الیاف ابريشم با استفاده از مواد رنگزای اسیدی
در رنگرزی با رنگزای اسیدی، از اسیدهای معدنی و يا آلی استفاده می شود 
و واکنش تبادل يونی بین کاتیون معدنی و آنیون رنگ اتفاق می افتد. کايدا 
و همکاران  تغییر در غلظت کلر، هیدروژن و رنگزا، در محلول رنگرزی با 
رنگزای تارترازين در حضور هیدرو کلريک اسید را بررسی کردند. در شکل 

درصدمواد تشکیل دهندهرديف

80-70فیبروئین1

30-20سريسین2

0/8-0/4موم3

11-10رطوبت4

1/6-1/2نشاسته و کربوهیدرات5

0/7مواد معدنی6

0/2رنگدانه7

جدول 1- درصد مواد تشکیل دهنده لیف ابريشم خام]5[. 

شکل1- شرايط رنگرزی الیاف ابريشم با مواد رنگزای اسیدی]15[.
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2 نمودار تغییر غلظت ماده رنگزای تارترازين در حمام رنگرزی نشان داده 
شــده است. با شروع رنگرزی، کلر و هیدروژن شروع به جذب می کنند و 
غلظت آنها در محلول به حداقل می رســد و همزمان غلظت رنگزا نیز به 

آرامی کاهش و پس از مدتی متعادل می شود.
کاهش اولیه میزان غلظت کلر و ســپس افزايش آن، به دلیل تبادل کلر 
جذب شده با رنگزا در لیف ابريشم می باشد. در مرحله اول، در حمام اسیدی 
حاوی اسید کلريدريک، کلر و هیدروژن با سرعت بالايی نفوذ می کنند و 
با راديکال های فعال فیبروئین پیوند برقرار می کنند. در ادامه تبادل بین 
کلر و رنگزا  اتفاق می افتد و فرآيند رنگرزی انجام می شــود ]20و21[. در 
مراحل اولیه جذب رنگزاهای اسیدی در الیاف پروتئینی افزايش می يابد، با 
اين فرضیه که تحت شرايط اسیدی، يون مثبت هیدروژن، به علت کوچک 
بودن و انتشار آسان، ابتدا توسط لیفِ متورم جذب می شود و با پیوستن 
به گروه های آمین موجود در لیف، گروه های آمونیوم کاتیونی، آمونیاک را 
تشکیل می دهد. برهم کنش بین رنگزا و لیف در جذب رنگزاهای آنیونی 
توسط ابريشــم به علت جاذبه الکترواســتاتیک گروه های مثبت لیف و 
نیروهای واندروالسی می باشد و گروه آمونیوم نیز به عنوان مکان های جذب 
رنگ برای رنگزای آنیونــی عمل می کنند. حداکثر غلظت گروه آمونیوم 
ممکن اســت با غلظت گروه های آمین اولیه حاضر در لیف خشک برابر 
باشد، همچنین ممکن است نشان دهنده حد بالای رنگزای آنیونی جذب 
شده برای رسیدن به اشباع باشد. با اين حال، برهم کنش بین رنگزا و لیف 
در گروه های آنیونی دارای محدوديت نیســت. علاوه بر برهم کنش يونی، 
تعدادی پیوند آبگريز بین رنگزا و لیف به ويژه در رنگزاهای با حلالیت كم 
و با مولکول های بزرگ وجود دارد. در شکل 3 مکانیسم جذب اسید و ماده 

رنگزای اسیدی روی الیاف ابريشم نشان داده شده است ]4و22[.

رنگزاهای اســیدی معمولًا حاوی نمک ســديم و اسیدهای سولفونیک 
هستند و غالباً کمتر از اسیدهای کربوکسیلیک می باشند، بنابراين به صورت 
آنیون در محلول آبی وجود دارند ]23و24[. رنگزای اسیدی وارد مکان های 
کاتیونی لیف می شــود و با الیاف ابريشــم واکنش می دهد]24و25[. در 
جدول 2 برخی از مواد رنگزای اسیدی کاربردی در رنگرزی الیاف ابريشم 

نشان داده شده است. 
مواد رنگزای اســیدی معمولًا دارای درخشندگی بالايی می باشند و برای 
رنگرزی الیاف ابريشم بسیار مناسب هستند، اما ضعف اصلی مواد رنگزای 
اسیدی بر روی الیاف ابريشم، ثبات شستشويی ضعیف است. ولی می توان 
ايــن ضعــف را از طريق عمل آوری آن با 4-2 گــرم بر لیتر ماده تثبیت 
کننده کاتیونی در دمای C°50-40 به مدت 20 دقیقه کاهش داد ]4و8[. 
رنگزاهای آنتراکینون اســیدی بر روی الیاف ابريشم نسبت به ساير مواد 
رنگزای اسیدی، دارای ثبات قابل قبولی در برابر شستشو و نور می باشند 

]14و18[.

رنگرزی الیاف ابريشم با استفاده از مواد رنگزای متال کمپلکس
رنگزاهای متال کمپلکس به دو دســته، رنگــزای متال کمپلکس 1:1 و 
متال کمپلکس 1:2 تقســیم می شوند. اين رنگزاها به طور معمول، حاوی 
يک يا دو گروه سولفونیل می باشند که می تواند به گروه آمین پروتونه شده 
ابريشم به صورت الکترواستاتیک متصل شود. همچنین، پیوند کئوردينانس 
می تواند بین اتم کروم رنگ و گروه های مناسب )هیدروکسی، آمینو، ايمینو 

شکل2- تغییرات غلظت آنیون رنگزای تارترازين-ان اس، هیدروژن و کلر در حمام رنگ 
.]20[

شکل3- مکانیسم جذب اسید و ماده رنگزای اسیدی ]5[.

ساختار مولکولیشاخص رنگ

اسیدی قرمز 3
(Acid Red 3)

اسیدی آبی 113
(Acid Blue 113)

اسیدی بنفش 54
(Acid Violet 54)

اسیدی زرد 116
(Acid Yellow 116)

اسیدی زرد 11
(Acid yellow 11)

جدول 2- برخی از مواد رنگزای اسیدی کاربردی در رنگرزی الیاف ابريشم ]26[.
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و غیره( روی الیاف تشــکیل شــود. رنگزای متال کمپلکس 1:2 حلالیت 
کمی در آب دارد و در حمام اســیدی ضعیف يا خنثی رنگرزی می شود، 
از آنجايی که قدرت مهاجرت اين رنگزاها بسیار کم است، بنابراين سرعت 

حرارت در حمام رنگ بايد آرام و يکنواخت باشد ]1و10[. 
هنگامی که درجه بالايی از ثبات در رنگرزی ابريشــم مورد نیاز اســت از 

رنگزاهای متال کمپلکس يا دندانه ای استفاده می شود ]19[. 
معمولًا رنگرزی الیاف ابريشم با استفاده از مواد رنگزای متال کمپلکس در 
pH:6/5 و در دمای کمتر از C° 80 انجام می شود. رنگزای متال-کمپلکس 
1:1 دارای رمق کشی پايین و ثبات نوری و مالشی ضعیف است و به 10-

5% اسید سولفوريک يا شرايط اسیدی قوی برای افزايش رمق کشی نیاز 
دارد]15[.  اين شرايط باعث می شود الیاف ابريشم بخشی از درخشندگی 
ذاتی خود را هنگام عمل آوری از دست بدهد به همین دلیل به منظور حفظ 
درخشندگی الیاف ابريشم، از رنگزای متال کمپلکس 1:2 به جای رنگزای 
 90°C متال کمپلکس 1:1 استفاده می شود. اين رنگرزی معمولًا در دمای
در حضور اسید استیک به تنهايی يا با ترکیب سولفات آمونیوم )5%( انجام 
می شود. حضور سولفات آمونیوم به عنوان بافر به طور قابل توجهی باعث 
 )2-4 g/l( افزايش جذب رنگ می گردد. عمل آوری الیاف پس از رنگرزی با
تثبیت کننده رنگ کاتیونی در دمای C°50-40 به مدت 20-15 دقیقه 
باعث بهبود ثبات شستشويی می گردد. در نتیجه مهاجرت رنگزای جذب 
شده بر روی الیاف ابريشم به علت ايجاد پیوندهای قوی و پايدار تشکیل 
شــده در لیف کاهش می يابد و شیدهای تیره متنوعی با درجه بالايی از 

ثبات شستشويی و نوری خوب ايجاد می گردد ]6[. 
رنگزاهای متال کمپلکس در شرايط خنثی نیز بر روی الیاف ابريشم مورد 
استفاده قرار می گیرند. اين رنگزاها را می توان در دمای جوش در محلول 
حاوی 20% سولفات سديم بکار برد. برای کاهش زمان رنگرزی و استفاده 
از دماهای پايین می توان از ترکیب هايی مانند بنزيل الکل يا ان-بوتانول 
استفاده نمود]15[. البته اين رنگزاها روی ابريشم به شیوه مشابه رنگزاهای 
اســیدی و مستقیم هم اعمال می گردند. شرايط رنگرزی الیاف ابريشم با 
مواد رنگزای متال کمپلکس در شکل 4 نشان داده شده است ]10و19[. 

مکانیسم رنگرزی با رنگزای متال کمپلکس برروی الیاف ابريشم
رنگرزی الیاف ابريشــم با اســتفاده از مواد رنگزای متال کمپلکس 1:1 
بــه عنوان مثــال رنگــزای BASF( Palatine Fast( دارای ثبات نوری و 
شستشويی خوبی می باشد و دارای قدرت يکنواختی مناسبی است. اغلب، 
رنگرزی با مواد رنگزای متال کمپلکس 1:1 در pH:2  انجام می شود، زيرا 
در pH های بالاتر، جذب رنگ ضعیف است. در اين نوع از رنگزاها، ممکن 
است پیوند يونی بین رنگزا با گروه های آمینوی الیاف و همچنین پیوندی 

با راديکال کربوکسیل باردار شده صورت بگیرد. زمانیکه رنگرزی در شرايط 
اسیدی قوی انجام می شــود، پیوندهای آنیونی بین رنگزا و الیاف برقرار 
می شود و رنگزای اسیدی توسط لیف جذب می شود، در اين مورد پیوند 
راديکال کربوکسیل تشکیل نمی شود. هنگامی که پس از رنگرزی، شستشو 
انجام می گردد راديکال های کربوکسیل از هم جدا و پیوند با رنگزا تشکیل 
می شــود که منجر به اتصال قوی با الیاف خواهد بود. در شــکل 5 نحوه 
اتصال ماده رنگزای متال کمپلکس 1:1 با الیاف ابريشــم نشان داده شده 

است ]11و22[. 
ماده رنگزای )Irgarane Geigy( جز مواد رنگزای متال کمپلکس 1:2 است 
که دارای راديکال های محلول در آب سولفونات می باشد که در آب يونیزه 
می شــوند. اين رنگزاها در  pH:6-7 دارای تمايل جذبی می باشد و الیاف 
پروتئینی را تحت شرايط خنثی رنگرزی می کند. تثبیت رنگزا می تواند در 
مدت زمان کوتاه و در دمای C°90-80 بدون تأثیر در کیفیت ابريشم به 
دست آيد. در شکل 6 ساختار مولکولی ماده رنگزای متال کمپلکس 1:2 

نشان داده شده است]22[.
برخی از مواد رنگزای متال کمپلکس مورد اســتفاده در الیاف ابريشــم 
 Palatine( عبارت اند از رنگزای اسیدی کروم کمپلکس 1:1 مانند رنگزای
Fast BASF(، کروم کمپلکس 1:2 )Irgarane Geigy( و رنگزای کبالت 
کمپلکس 1:2 با گروه های آبدوســت که دارای ثبات نوری، شستشويی و 

شکل4- شرايط رنگرزی الیاف ابريشم با مواد رنگزای متال کمپلکس ]10[.

شــکل5- نحوه  اتصال رنگزای متال کمپلکس Palatine Fast Blue BN 1:1 با الیاف 
ابريشم ]22[.

شکل 6- ساختار مولکولی ماده رنگزای متال کمپلکس 1:2]22[.
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قدرت يکنواختی بســیار خوبی هستند و می توانند برای رنگرزی ابريشم 
استفاده شوند ]11و 22[.از محاسن رنگزاهای متال کمپلکس، تمايل جذبی 
بالای آن بر روی الیاف ابريشــم می باشد که به راحتی جذب الیاف شده 
و شیدهای تیره با ثبات شستشــويی خوبی را ايجاد می کنند ]4و8[. از 
آنجايی که قدرت مهاجرت اين رنگزاها بسیار کم است، بايد سرعت حرارت 
در حمام رنگرزی آرام و يکنواخت باشد تا فرآيند به خوبی صورت بگیرد تا 

موجب ايجاد نايکنواختی رنگ بر روی لیف ابريشم نگردد]14و15[. 

رنگرزی الیاف ابريشم با استفاده از مواد رنگزای راکتیو
در فرآيند رنگرزی با مواد رنگزای راکتیو، ابتدا ماده رنگزا توسط لیف جذب 
شــده و سپس واکنش جانشــینی و يا اضافی بین مولکول رنگزا و گروه 
هیدروکسیل يونیزه شــده در ابريشم انجام می شود. اين مواد رنگزا برای 
رنگرزی الیاف سلولزی، پشمی و ابريشمی بکار می روند ]27و28[. آنالیز 
آمینواسیدهای ابريشم رنگرزی شده با مواد رنگزای راکتیو نشان می دهد 
که واکنش بین فیبروئیــن و رنگزای راکتیو عمدتاً در گروه های آمینو از 
لیزين، هیستیدين و زنجیره های پپتید اتفاق می افتد. همچنین در محیط 
قلیايی، رنگزا با گروه های  هیدروکسی از تیروزين و سرين واکنش می دهد. 
روش های گوناگونی جهت رنگرزی الیاف ســلولزی و پشــم با رنگزاهای 
راکتیو بکار برده شده است، که در حال بررسی بر روی الیاف ابريشم نیز 
می باشد]29[. برخلاف ساير رنگزاها، رنگزای راکتیو به جذب فیزيکی يا 
پیوندهای يونی وابسته نیست بلکه پیوند رنگزا با الیاف از طريق پیوندهای 
کووالانسی می باشد]22و28[. در تحقیقات انجام شده توسط شیمیزو  و 
همکارانش واکنش بین ماده رنگزا راکتیو آبی 19 با ابريشم مورد مطالعه 
قرار گرفت و مقادير آمینو اسید هايی که با ماده رنگزا راکتیو در pH های 
مختلف پیوند برقرار کرده اند بررســي گرديــد. در جدول 3 درصد آمینو 
اسیدهای واکنش دهنده با ماده رنگزای ر اکتیو آبی 19 نشان داده شده 
است. آمینو اسیدهای لیزين، هیستیدين و آرژنین موجود در لیف ابريشم 
در واکنش با اين ماده رنگزا دارای اهمیت می باشــند. آمینو اســیدهای 
ديگر مانند ترئونین و تیروزين که دارای گروه هیدروکســیل می باشند، 
نمی تواننــد در pH:10 واکنش دهند و فقــط در pH:7  قادر به واکنش 
هستند. واکنش پذيری آمینو اسیدهايی مانند والین و ايزولوسین که دارای 

زنجیره های جانبی غیر قطبی هستند نیز ضعیف می باشد]22[. در رنگرزی 
ابريشم با رنگزای راکتیو آبی 19 که دارای گروه های سولفاتواتیل سولفون 
می باشد، شیدهای آبی درخشانی می دهد که اتصالات قوی با الیاف ابريشم 

ايجاد می کند ]30[.
رنگرزی ابريشم توسط مواد رنگزای راکتیو در سه مرحله انجام می گیرد، 
مرحله اول جذب ماده رنگزا به سطح الیاف در حمام رنگرزی، مرحله دوم 
نفوذ رنگزا به داخل الیاف ابريشــم و مرحله سوم تثبیت رنگ و واکنش 
رنگزا با مراکز فیبروئین اســت. به طورکلی در رنگرزی ابريشم با رنگزای 
راکتیو از سه روش رنگرزی استفاده می شــود. اين روش ها عبارت اند از، 
رمق کشــی در حمام اســیدی يا خنثی و به دنبال آن تثبیت در محیط 
قلیايی، روش دوم رمق کشــی و تثبیت توسط فرآيند يک مرحله ای در 
حمام خنثی يا اســیدی در pH:5/5-7/5 و روش سوم شیوه پد-بَچ سرد  
در محیط قلیايی که با کنترل فرآيند بَچ و قلیا انجام می شــود]25و29[. 
انتخاب هرکدام از اين روش ها با توجه به واکنش پذيری مواد رنگزا، نسبت 
تثبیت و هیدرولیز شــدن مواد رنگزا، پروتونه شدن فیبروئین و آسیب به 
الیاف ابريشم در نظر گرفته می شود]30[. معمولًا زمانی رنگزاهای راکتیو 
برای رنگرزی ابريشــم بکار گرفته می شــوند که بدست آوردن شیدهای 

)mmol/kg( واکنش رنگزای راکتیو آبی 19 با آمینو اسیدهای ابريشم

pH:4pH:7pH:10آمینو اسیدها

48/576/16-لیزين

33/51   4/5124/49هیستیدين

4/599/187/46آرژنین

4/20--ترئونین

6/835/12-والین

3/813/812/29ايزولوسین

1/521/52-لوسین

12/69--تیروزين

جدول3- مقاديری از آمینو اسیدهای واکنش دهنده با رنگزای راکتیو آبی 19 ]30[.

شکل7- شرايط رنگرزی الیاف ابريشم با مواد رنگزای راکتیو]15[.
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درخشــان مدنظر باشد و ثبات رنگی بدست آمده از عمل آوری با رنگزای 
اسیدی، کمتر از حد مورد انتظار باشد. معمولًا رنگرزی ابريشم با رنگزای 
 50-70°C راکتیو با افزودن ســولفات سديم انجام می شود، سپس دما تا
 70°Cافزايش می يابد و بعد شوينده  اضافه می گردد و رنگرزی در دمای
کامل می شود. همچنین پس از انجام عملیات رنگرزی، برای افزايش ثبات 
شستشويی، الیاف رنگرزی شده در دمای C°80 شستشو داده می شوند. 
در شکل 7 شرايط رنگرزی الیاف ابريشم با مواد رنگزای راکتیو نشان داده 
شده است ]11و20[. معمولًا رنگزاهای راکتیو، فام های بسیار زيبا و ثبات 
شستشويی خوبی بر روی ابريشم ايجاد می کنند و رنگرزی با آن ها نسبتاً 

ساده است]22و29[. 
در میان مــواد رنگزای راکتیو می توان گفت مواد رنگزای ســولفاتواتیل 
سولفون برای ابريشم بســیار مناسب هستند، آنها مواد رنگزاهای نسبتاً 
درخشانی اند که با بالا بردن دمای رنگرزی در C° 80 و pH:7-8 در حضور 

نمک گلابر، ثبات شستشويی مناسبی ايجاد می کنند. 
همچنین، معمولًا محیط قلیايی باعث بهبود شــرايط عملیات تثبیت بر 
روی الیاف ابريشــم می شــود]29[. برخی از مواد رنگزای راکتیو لانازول 
Lanasol Red )2G( دارای دو گروه آلفابرموآکريل آمید می باشند، مانند

، )Lanasol Orange )R( ،Lanasol Scarlet )3G کــه به ترتیب رنگزای 
راکتیو قرمز 116، قرمز 178 و نارنجی 68 هستند. جذب يکنواخت اين 
رنگزاها بسیار خوب است و ثبات بسیار بالايی را ايجاد مي كنند]1و9و31[. 
در ســال 1986 به منظور افزايش نرخ تثبیت، از رنگزاهای راکتیوی که 
حاوی دو گروه واکنشی آلفا-برمو- آکريل آمید و دی فلوئورو کلرو پريمیدين 
که به ترتیب در انواع رنگزاهای لانازول، دريمالان ، ورفیکس  وجود دارند 

استفاده گرديد]32[.

مکانیسم رنگرزی رنگزای راکتیو بر روي الیاف ابريشم
رنگزای راکتیو، معمولًا رنگزاهای آنیونی و محلول در آب هستند. با توجه 
به واکنش آنها با گروه آمین ابريشــم، قادر به تشکیل پیوند کووالانسی 
بین گروه واکنش پذير مولکول رنگزا و گروه نوکلئوفیل روی زنجیره های 
پلیمری در الیاف می باشند. درنتیجه رنگزا به لیف متصل می شود و پیوند 
کووالانسی بین رنگزا و لیف ايجاد می گردد. برای مثال، رنگزا با گروه های 
هیدروکسیل سلولز، آمینوي گروه های مرکاپتو و هیدروکسیل پروتئین 
و گروه های آمینوی پلی آمید پیوند برقرار می کنند. در شــکل 8 واکنش 
مونوکلروتری آزين با گروه های آمینو الیاف ابريشم نشان داده شده است. 
اين مواد رنگزا قادر به ايجاد شیدهای روشن و با ثبات در برابر شستشو، نور 
و تعريق می باشند که اين موضوع به دلیل تشکیل پیوندهای کووالانسی 

بین ماده رنگزا و الیاف ابريشم می باشد]8 و20[. 

درجدول 4 نام های تجاری برخی از مواد رنگزای راكتیو مورد استفاده برای 
الیاف ابريشم نشان داده شده است.

مزايای اصلی مواد رنگزاهای راکتیو ايجاد شــیدهای درخشــان با ثبات 
شستشويی و نوری خوب است که طیف گسترده ای از رنگ های با ثبات 
در برابر تعريق را ايجاد می کنند]4و20[. اما قدرت پوشانندگی اين دسته از 
مواد رنگزا مناسب نیست و معمولًا به ندرت برای رنگرزی ابريشم استفاده 
می شوند]19[. برای قدرت پوشانندگی مواد رنگزای راکتیو می توان از 1،4- 
دی آزو- 2،2،2- بی سیکلو اکتان به عنوان کاتالیزور استفاده کرد]22[. 
لازم به ذکر اســت که در مقايسه رنگرزی ابريشم با مواد رنگزای اسیدی 
و راکتیو معمولًا رنگزای اســیدی برای ابريشم و راکتیو برای پنبه کاربرد 
بیشتری دارد. هر چند مطالعات اخیر انجام شده نشان می دهد که رنگزاهای 
راکتیو جذب رنگ و ثبات رنگی بهتری را نسبت به رنگزای اسیدی روی 
ابريشم نشان می دهد، اما در مقايسه با رنگزای اسیدی استحکام کششی 
لیف کاهش می يابد. در واقع از لحاظ خواص ثباتی و جذب رنگزا، می توان 
از رنگزاهای راکتیو اســتفاده نمود اما در خصوص درخشندگی، معمولًا 

رنگزای اسیدی نتايج بهتری را نشان می دهد]32[. 

رنگرزی الیاف ابريشم با استفاده از مواد رنگزای بازيک 
اغلب می تــوان مواد رنگــزای بازيک را به عنوان مــواد رنگزای کاتیونی 
نام گــذاری کــرد، اين مواد رنگزا معمولًا محلول در آب هســتند        و 
سیستم کروموفريک آن در قسمت کاتیون می باشد. ماوين  از قديمی ترين 
مواد رنگزای مصنوعی بازيک است که در اين گروه قرار دارد. درخشندگی 
كالاي رنگرزي شــده از خواص برجسته اين گروه از مواد رنگزا است، اما 
اين دسته از مواد رنگزا ثبات نوری بسیار ضعیفی دارند. گروه های شیمیايی 
اصلی اين دســته از مواد رنگزا شــامل: دی آزو همی سیانین، تری آريل 
متان، سیانین، همی سیانین، تیازين، اکسازين و اکريدين می باشد. برخی 
از رنگزاهای بازيک خاصیت بیولوژيکی دارند و در پزشــکی و ضدعفونی 
کننده ها استفاده می شوند]11و33[. رنگرزی با رنگزاهای بازيک می تواند 
در حمام اسیدی ضعیف و بدون پساب عملیات صمغ-گیری ابريشم خام 
انجام شــود]14[. براي رنگرزي الیاف ابريشــم با استفاده از مواد رنگزای 
بازيک، معمولًا دماي حمام رنگرزي را بدون مواد كمكي و رنگزا به حدود شکل8- واکنش مونو کلروتری آزين با گروه های آمینو الیاف پروتئینی ]4[.

سال تولیدگروه واکنش پذيرنام تجاری

Lanasol (CGY)1966

Drimalan F (S)1969

Hostalan (HOE), 
Hostalan E 

(HOE)
1971

جدول4- نام های تجاری برخی از مواد رنگزای راکتیو مورد استفاده برای ابريشم]4[.
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C° 38 مي رسانند. سپس ابريشم را داخل آن قرار مي دهند تا كاملًا خیس 
شود، در مرحله بعد لیف را خارج کرده و محلول رنگ فیلتر شده را افزوده 
و به  خوبی هم می زنند تا محلولی يکنواخت حاصل شود. مجدداً ابريشم به 
داخل حمام وارد می شود و به مدت 20 دقیقه هم زده می شود، سپس دما 
به تدريج تا C°82 افزايش می يابد و رنگرزی به مدت 30 دقیقه در اين دما 
ادامه می يابد. با توجه به تمايل جذبی بالايي که رنگزاهای بازيک نسبت 
به ابريشــم دارند، اين روش گاهی اوقات ممکن است نتايج نايکنواختی 
را به دنبال داشته باشــد. بنابراين ممکن است فرآيند رنگرزی به  صورت 
تدريجی انجام شود، به طوری كه محلول مواد رنگزا به سه قسمت مساوی 
تقسیم و طی چند مرحله به حمام رنگرزی اضافه می گردد. اگر رنگرزی در 
حمام خنثی با صابون صورت بگیرد لازم است در ابتدای مرحله رنگرزی، 
مخلوط آب ســبک و 15-10درصد صابون روغن زيتون به حمام اضافه 
گردد، آنگاه الیاف ابريشم در دمای C°60 وارد حمام رنگرزي می شود و تا 
زمانی که کاملًا مرطوب شود در مايع قرار می گیرد. سپس الیاف از حمام 
 80°C   خارج و مقداری از رنگزا اضافه می شود و دما به مدت 60 دقیقه به
افزايش می يابد. در اين زمان، باقی مواد رنگزا طی چند قســمت کم کم 
اضافه می شــود. قبل از هر بار افزودن رنگــزا بايد الیاف از حمام رنگرزی 
خارج شود، سپس رنگرزی در دمای C°80 به مدت 30 دقیقه ديگر ادامه 
می يابد و پس از خاتمه رنگرزی، کالا شستشو و خشک می گردد. در شکل 
9 شرايط رنگرزی الیاف ابريشم با مواد رنگزای بازيک نشان داده شده است 

]15و19[.

مکانیسم رنگرزی الیاف ابريشم با مواد رنگزای بازيک
برهم کنش رنگزاهای بازيک با الیاف ابريشــم شامل يونیزه شدن رنگزا به 
يون مثبت يا کاتیون و يون منفی بی رنگ می باشد. در اين رنگزاها قسمت 
رنگی، که همان جز کاتیونی است شامل گروه های آمین داراي استخلاف 
می باشــد. به عنوان مثال: گروههای آمین، متیل آمین، دی متیل آمین 
رنگزاهــای بازيک با ماهیت کاتیونی، با گروه های کربوکســیل در الیاف 
پروتئینی برهم کنش می دهند. هنگامی که اين گروه های کربوکسیل يونیزه 
می شــوند، مکان های منفی در الیاف ايجاد می گردد و رنگزاهای بازيک 
حاوی کاتیون توسط جذب الکترواستاتیک به اين مکان ها متصل می شوند 
]4[. بطورکلی طبقه بندی مواد رنگزای بازيک بر اساس ساختار شیمیايی 
و مکان بار مثبت مولکول ماده رنگزا انجام می شود که اين دو عامل، تعیین 
کننده خاصیت درخشندگی و ثبات نوری رنگ است. مواد رنگزای بازيک 
با بار مثبت غیر مستقر  شامل مواد رنگزای بسیار قديمی بر پايه تری آريل 
متان، آزين، اکســازين و تعدادی از مواد رنگزای متین می باشد که جزء 

درخشــنده ترين و قوی ترين مواد رنگزای بازيک هستند اما عموماً ثبات 
نوری ضعیفی دارند]17[. دسته دوم مواد رنگزای بازيک با بار مثبت معلق  
می باشد که تعداد زيادی از مواد رنگزای آزو و آنتراکینون در اين گروه قرار 
دارند و مواد رنگزای اين گروه از نظر فام، قدرت رنگی و ثبات نوری مناسب 
هستند. گرچه مواد رنگزای بازيک گروه دوم دارای درخشندگی و قدرت 
رنگی ضعیف تری نسبت به مواد رنگزای گروه اول هستند، اما دارای ثبات 
نوری بهتری می باشــند که همین امر سبب شده است تا اهمیت شان در 
فام های کم رنگ افزايش يابد. دسته سوم، مواد رنگزای بازيک شامل نمک 
آمونیوم هستند که عملکرد رنگرزی آنها بستگی زيادی به محیط رنگرزی 
داشته و در محیط خنثی و قلیايی رفتاری مشابه مواد رنگزای ديسپرس 
دارند]33و34[. تعدادی از مواد رنگزای بازيک مورد اســتفاده در رنگرزی 
الیاف ابريشم به همراه اسید استیک و اسید تانیک در جدول 5 نشان داده 

شده است]35[.
به طور کلی رنگزاهای بازيک، دارای تمايل جذبی مناســب  روی ابريشم 
هســتند، اما صرفاً برای تولید شــیدهايی با حداکثر درخشندگی، مورد 
استفاده قرار می گیرند. زيرا ثبات نوری ضعیفی دارند که اين موضوع ناشی 
از تشکیل کاتیون های رنگی اســت که اجازه واکنش با گروه های آمینه 
پروتونه شده هنگام رنگرزی در حمام اسیدی را نمی دهد ]12و 18و32[. 

شکل9- شرايط رنگرزی الیاف ابريشم  با مواد رنگزای بازيک ]15[.

شاخص رنگساختار مولکولی

بازيک نارنجی2: کريوزيدين-وای
  (Basic orange 2:Chrysoidine-Y)

بازيک بنفش3: بنفش کريستال
(Basic Violet 3: Crystal violet)

بازيک زرد2: ارُامین اُ
(Basic Yellow 2: Auramine O)

بازيک قرمز9: مجنتا
(Basic Red 9: magenta)

جدول5- مواد رنگزای بازيک مورد استفاده در رنگرزی الیاف ابريشم ]35[.
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نتیجه گیری

نتايج اين تحقیق نشان می دهد که طیف گسترده ای از مواد رنگزا، از جمله 
رنگزاهای اسیدی، متال کمپلکس، راکتیو و بازيک را می توان برای رنگرزی 
ابريشــم بکار برد. با بررسی اين مواد رنگزا نتیجه می گیريم که رنگزاهای 
اســیدی دارای تمايل جذبی بالا بر روی لیف ابريشــم و موجب افزايش 
درخشندگی و حفظ  استحکام لیف می گردد. اما ضعف اصلی اين رنگزاها 
ثبات شستشــويی و نوری نسبتاً ضعیف است که می توان اين ضعف را از 

طريق عمل آوری با ماده تثبیت کننده کاتیونی کاهش داد. 
رنگزاهای آنتراکینون اســیدی بر روی الیاف ابريشم نسبت به ساير مواد 
رنگزای اسیدی، دارای ثبات قابل قبولی در برابر شستشو و نور می باشند. 
رنگزاهای متال کمپلکس نیز دارای تمايل جذبی بالا نسبت به لیف ابريشم، 
اما از قدرت مهاجرت بسیار کم و احتمال نايکنواختی بیشتری برخوردار 
است. در عین حال قادر به ايجاد درجه بالايی از ثبات شستشويی و نوری 
هستند. رنگزاهای متال کمپلکس 1:1 ثبات نوری و مالشی ضعیفی دارند 
و به دلیل رنگرزی در محیط اسیدی قوی، درخشندگی ابريشم را کاهش 

می دهند. 

درنتیجه رنگــزای متال کمپلکس 1:2 گزينه مناســب تری برای حفظ 
درخشندگی می باشــد. رنگزاهای راکتیو نیز معمولًا زمانی برای رنگرزی 
ابريشم بکار می روند که به دست آوردن شیدهای درخشان مد نظر باشد و 
ثبات رنگی بدست آمده در عمل آوری با رنگزاهای اسیدی کمتر از حد مورد 
انتظار است. در مقايسه رنگرزی ابريشم با مواد رنگزای اسیدی و راکتیو، 
معمولًا رنگزاهای اســیدی برای ابريشم و راکتیو برای پنبه مناسب ترند 
زيرا اين رنگزاها از قدرت پوشانندگی و حفظ استحکام کششی ضعیفی 
برخوردارند و ندرتاً برای رنگرزی ابريشــم اســتفاده می شوند. رنگزاهای 
بازيک، با وجــود تمايل جذبی خوب بر روی لیف ابريشــم دارای ثبات 
شستشويی و نوری ضعیفی هستند و بهتر است در شرايطی که داشتن 
ثبات بالا حائز اهمیت نیست و تولید شیدهای روشن مهم تر از ثبات است 
بکار گرفته شوند. با توجه به نتايج فوق الذکر از مواد رنگزای اسیدی به طور 
گسترده تری در مقايسه با ساير رنگزاهای بررسی شده استفاده می شود. 
گر چه ديگر رنگزاهای مصنوعی همچون راکتیو و متال کمپلکس با وجود 
ثبات بالا در برابر شستشو و نور به دلايل مختلف اعم از کدر بودن، سختی 
روند و نیاز به دقت و کنترل عملیات رنگرزی و يا تأثیرات نامطلوب روی 

ابريشم کاربرد بسیار محدودتری دارند. 
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