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لیپید 

زخم پوشي که محیط زخم را مرطوب نگه دارد، به زخم نچسبد و ضدمیکروب نیز باشد، زخم پوشی پیشرفته به شمار مي آید. در این 
پژوهش، هدف پوشش بستر پلی پروپیلن )PP( براي دستیابی به خواص گفته شده است. نمونه های بی بافت PP با امولسیون 
)لیپید-کربوکسی متیل سلولوز-نانوذرات نقره( و امولسیون داراي دارو )موپیروسین، لیدوکائین و بتامتازون( پوشش دهی شدند. نمونه ها 
با روش های طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه )FTIR(، بررسی شكل شناسي با میکروسکوپ الکترونی پویشی و پروژکتینا شناسایي 
شدند. همچنین، خاصیت ضدمیکروبی، جذب و نگه داری آب آن ها نیز سنجیده شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی و پروژکتینا و 
نتایج طیف سنجی FTIR نشست امولسیون و امولسیون داراي  دارو را روی بستر PP تأیید كرد، هر دو نمونه پوشش یافته ممانعت 
صد درصدی رشد دو باکتری گرم منفی E. coli و گرم مثبت S. aureus را نشان دادند. نتایج حاصل از آزمون ها مربوط به جذب و 
نگه داری آب حاکی از آن است که در نمونه پوشش یافته با امولسیون زمان جذب )min ۳۰( و نگه داری آب )min ۶۰( نسبت به نمونه 
بدون پوشش افزایش یافت. اما، نمونه داراي دارو تفاوت معناداری در دو فاکتور فوق با نمونه پوشش یافته با امولسیون نشان نداد. نتایج 
نشان داد، پوشش دهي PP با این امولسیون ها  در کنار خاصیت ذاتی PP یعنی عدم چسبندگی، آن را  براي کاربردهای پزشکی و به ویژه 

زخم پوشی بسیار مستعد مي كند.
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مقدمه
اگر بخشي از پوست بدن دچار سوختگی یا آسیب شود، 
براي بهبود زخم و ایجاد بافت جدید، قرارگرفتن پوششي 
مناسب روی بافت تخریب شده که قابلیت پوشش ناحیه 
زخــم، محافظت بافت تخریب شــده، همچنین قابلیت 
تکثیر ســلولی و هم زمان با آن قابلیــت فرایند بهبود را 
داشته باشــد، در سرعت بهبود و التیام زخم بسیار مؤثر 
است]1[. وقتی که زخم روی پوست ایجاد می شود، ممکن 
اســت به لایه های میانی، عمیق و حتی به ماهیچه های 
موجود در زیر لایه های پوســت صدمات بســیار زیادی 

وارد شود. این موضوع می تواند به پارگی رگ های خونی 
و ایجاد التهاب همراه با ترشــحات بسیار منجر شود. این 
ترشحات، محیط بسیار مناسبی را براي رشد باکتری های 
گوناگون فراهم می کند. با پیشرفت رشد باکتری ها و تولید 
عفونت های مختلف صدمات جبران ناپذیری به بدن وارد 
می شــود، به طوری که می تواند به قطع عضو و حتی در 
موارد شدیدتر به مرگ بیمار منجر شود. بنابراین، اهمیت 
لزوم ضد عفونی کردن و التیام بخشی سریع و مؤثر زخم های 
شــدید مشــخص می شــود. از طرفی با پیشرفت علوم 
مهندسی و پزشکی، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند، 
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حفظ رطوبت محیط زخم روند درمان زخم را سرعت می بخشد. بنابراین، 
تولید زخم پوش هایی با حداقل مقدار چســبندگی به بستر زخم و حفظ 
رطوبت زخــم به مقدار بهینه همراه با عدم ایجــاد عفونت به طوری که 
کمترین اثر ناشــی از جای زخم روی پوست باقی بماند، به مقدار زیادی 

مورد توجه قرار گرفته است ]2[.
براي دستیابی به زخم پوش هایی با خواص مناسب و ویژگي هاي ایده آل 
براي بهبود و ترمیم زخم، پژوهش هاي زیادی انجام شده است. به عنوان 
مثال Wang و همکاران با پیوندزدن آکریلیک اسید بر منسوج بی بافت 
PP و سپس تثبیت کیتوسان-کلاژن زخم پوشي با خاصیت ضدمیکروبی 
زیاد  تولید کردند ]3[. این گروه در پژوهش دیگری از پیوندزدن آکریلیک 
اســید بر بی بافت پلی پروپیلن و ســپس تثبیت گاما-گلوتامیک اسید و 
کیتوسان بر آن زخم پوشي تولید کردند که افزون بر خاصیت ضدمیکروبی 

زیاد باعث افزایش سرعت روند ترمیم زخم نیز می شود ]4[.
گروهی از پژوهشــگران شــبکه ای از نانوالیــاف  PCL/PVP داراي 
کلروفرم-متانــول و عصاره درخــت Tecomella undulata )که دارای 
ســابقه طولانی در درمان زخم است( تولید کرده خواص ضدمیکروبی 
این شبکه را در برابر E. coli و S. areus بررسی کردند. نتایج به دست آمده 
نشان مي دهد، این لایه افزون بر قابلیت انتقال دارو خواص ضد میکروبی 
قابل قبولی دارد و می تواند به عنوان ماده قابل قبول در ترمیم زخم به کار 
رود ]5[. براي جلوگیری از عفونت میکروبی ناشــی از عمل جراحی، نخ 
پلی پروپیلنــی را همراه بانوذرات نقره به روش غوطه وری تولید کردند. 
 S. areus و E. coli خاصیت ضدمیکروبی نخ تولیدی روی باکتری های
بررسی شد که نتایج  حاکي از کارآمد بودن نخ تولیدی بود]6[. همچنین، 
پژوهشگران با استفاده از نانوذرات کیتوسان به عنوان حامل دارو در زخم پوش 
نقره سولوفودیازین اســتفاده کردند، خواص ضدمیکروبی زخم پوش روي 
باکتری های E. coli و S. areus نشان دهنده مؤثربودن نتیجه پژوهش براي 

بهبود خواص ضدمیکروبی بود ]7[.
Yang و همکاران با الکتروریســی ماتریس لیفی عســل و ابریشــم 
زخم پــوش طبیعی تولیــد کردند. با توجه به خــواص ضدمیکروبی و 
ضدالتهابی عسل و سازگاری مناسب ابریشم با پوست نتایج به دست آمده 

تأییدی بر خاصیت های مدنظر بود]8[ .
امروزه منسوج بی بافت پلی پروپیلن به دلیل داشتن خواص شیمیایی 
عالی و داشتن کشش سطحی کم به عنوان بستر مناسبی براي قرارگرفتن 
روی زخم مورد توجه قرار گرفته اســت. همچنین، با اضافه کردن مواد 
مختلف به منسوج می توان براي بهبود خواص و دستیابی به زخم بندی 

زخم پوشي با خواص مطلوب دست یافت ]9[. 
همچنین سعی شده اســت، با به کاربردن لیپید به عدم چسبندگی 
منسوج به زخم کمک شود. از طرفی، کارایی نانوذرات نقره نیز به عنوان 
عامل ضدمیکروبی بســیار مؤثر در پزشکی و نساجی اثبات شده است 

 .]10[
بنابراین در پژوهش حاضر، با استفاده از لیپید، نانوذرات نقره و کربوکسی 
متیل ســلولوز، امولســیونی فراهم شــد تا هم زمان دارای خواص عدم 
چسبندگی، جلوگیری از رشد میکروب و حفظ رطوبت محیط زخم باشد. 
بدین منظور، منسوج بی بافت PP یک بار با امولسیون )لیپید-کربوکسی 

متیل ســلولوز-نانوذرات نقره، E-L-CS( و بار دیگر با امولسیون همراه با 
دارو )موپیروسین، لیدوکائین و بتامتازون، E-L-CS+MLB( پوشش یافت، 
ســپس براي اطمینان از اتصال مواد بر منسوج، نمونه ها با طیف سنجی 
FTIR، میکروسکوپي الکترونی پویشی و پروژکتینا بررسی شدند. همچنین 
خاصیت ضدباکتری، باکتری های E. coli و S. areus، جذب و نگه داری آب 

بررسی و نتایج گزارش شد.

تجربي

مواد 
منســوج بی بافت g/m2) PP 16، فیلامنت های پلی پروپیلن( به روش 
Spon bond شرکت بافتینه تهیه شد. موم زنبور عسل )لیپید( از شرکت 
Dae Jung کره )شــکل 1(، محلول نانــوذرات نقره با غلظت ppm 400 از 
 ،Merck شرکت نانوسید، کربوکسی متیل ســلولوز و هگزان از شرکت
موپیروســین، لیدوکائین و بتامتازون )شــکل 1( از کارخانه داروپخش 
خریداری شدند. امولسیون کننده Kieralon MFB از شرکت شیمی پخش 

استفاده شد.
  

دستگاهها
در این پژوهش، طیف ســنج زیرقرمز مدل IFS_66/S ساخت شرکت 
Bruker، میکروســکوپ پروژکتینا، ساخت شرکت Projectina سوئد، 
 Instron دســتگاه تعیین استحکام کششی مدل4302 ساخت شرکت
انگلســتان و میکروسکوپ الکتروني پویشي LEO 440i، ساخت آلمان 

به کار گرفته شد.

روشها
تهیهامولسیون

ابتدا g 2 لیپید درون mL 50 هگزان در دمای C° 40 حل شد )محلول 
الف(. درون بشری مجزا mL 2/5 امولسیون کننده در mL 50 آب مقطر 

شکل1- ساختار شــیمیایی موم زنبورعسل )لیپید(،CMC، موپیروسین، لیدوکائین و 
بتامتازون.
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حل شد )محلول ب(. محلول الف در حمام آبی با دمای C° 60 قرار گرفت. 
 60 °C  دمــاي محلول با حمام آب به ،)E-L-CS( براي تهیه امولســیون
رســانده شــد و ضمن همزدن محلول )الف( آرام آرام به آن افزوده شد. 
سپس، g 0/3کربوکسی متیل سلولوز و در مرحله آخر mL 10 نانوذرات 
نقره به امولســیون اضافه شد. تهیه امولســیون )2h )E-L-CS به طول 

انجامید. 
 0/25 g به ترتیب )E-L-CS+MLB( براي تهیه امولســیون داراي دارو
موپیروسین )ضدعفونی کننده(، g 0/25 لیدوکائین )بی حس کننده( و 
g 0/025 بتامتازون )ضدالتهاب( به امولسیون E-L-CS تحت همزدن اضافه 

شد.
نمونه ها با امولسیون هاي تهیه شده )E-L-CS و E-L-CS+MLB(  به 
روش غوطه وری آغشــته و در دمای C° 45 به مدت h  18 درون گرم خانه 
خشک شدند. سپس، نمونه ها وزن شده و با توجه به وزن اولیه نمونه ها و 

بر اساس معادله )1( مقدار برداشت مواد )W( محاسبه شد:

)1(

در این معادله، M2 وزن ثانویه نمونه و M1 وزن اولیه نمونه است.

طیفسنجیزیرقرمزتبدیلفوریه
براي شناسایی مواد، از طیف سنج زیرقرمز تبدیل فوریه )FTIR( استفاده 
شد. برای آماده ســازی نمونه ها، مقدار کمی از الیاف به حالت مخلوط با 
پتاسیم برمید )KBr( به نسبت 1:10 کاملاً ساییده و همگن شدند. پودر 
به دســت آمده با دستگاه پرس قرص، به شکل قرص نازکی درآمده و در 

آزمون طیف سنجی قرار گرفت ]11[.

شکلشناسینمونهها
برای نشــان دادن تفاوت نمونه ها از میکروسکوپ پروژکتینا و بررسی 
شکل شناســی و میکروســاختار نمونه ها از میکروســکوپ الکترونی 
پویشی استفاده شد. نمونه ها با لایه نازکی از طلا پوشش داده شدند. 

خاصیتضدمیکروبی
اســتاندارد  بر اســاس  نمونه هــا  ضدمیکروبــی  خاصیــت  بررســي 
AATCC100-1998 و بــا دو باکتــری گرم منفــی E. coli و گرم 
مثبت S. areus انجام شــد. در این روش کمي تعداد مشــخصی کلونی 
باکتری در مجاورت پارچه در دمای مناسب قرار گرفت. پس از h  24 نمونه ها 
ارزیابی شدند. در صورت مؤثربودن ماده ضدمیکروبی تعداد کلونی ها در حد 
معني داري کاهش می یابد یا به طور کل از بین می روند ]12[. مقدار کاهش 

را بر حسب درصد می توان از معادله )2( به دست آورد:

 )2(

در این معادله، M2 تعــداد کلونی ها پس از مجاورت با نمونه و M1 تعداد 
کلونی ها پیش از مجاورت با نمونه  است]12[.

 
مقدارجذبآب

مقدار جذب آب نمونه ها بر اساس استاندارد BS 34491 )1990( محاسبه 
شد که به آزمون غوطه وری ایستا معروف است.. ابتدا، نمونه های خشک 
درون بشر داراي آب مقطر به مدت min 1 غوطه ور شدند. سپس، به مدت 
min  2 آویزان و مجدد وزن شدند. درصد جذب آب از معادله )3( محاسبه 

شد ]13[:

)3(

در این معادله، M2 وزن نمونه تر و M1 وزن نمونه خشک است. این آزمون 
برای هر نمونه پنج مرتبه تکرار و میانگین آن گزارش شد]13[.

زماننگهداریآب
زمان خشک شــدن نمونه ها بر اساس روش T-PACC محاسبه شد. در این 
روش، از نمونه های دایره ای شکل با قطر cm 9 استفاده شد. پس از وزن کردن 
 15 min 1 آب مقطر روي آن ها افشانش شد. سپس، هر mL نمونه ها، مقدار
نمونه ها وزن شدند تا جایی که اختلاف بین وزن نمونه ها نا محسوس شد. هر 

آزمون پنچ مرتبه تکرار و میانگین نتایج گزارش شد ]13[.
 

پتیلهايعمودی
برای به دست آوردن مقدار پتیله )vertical wicking(، نمونه ها با ابعاد 
cm 2/25×17بریده شــدند و عمودي در آب مقطر قرار گرفتند. ارتفاع 
بالاآمدن آب )cm( در زمان های متفــاوت )1، 5 و min 10( به عنوان 
پارامتر قابلیت پتیله گزارش شد. هر آزمون سه مرتبه تکرار و میانگین 

لیپیدامولسیون ها
  2  g 

 امولسیون كننده
 2/۵ mL

Ag
 1۰ mL

C.M.C
 0/3  g

لیدوکائین
 0/25  g

بتامتازون
 0/025  g

E-L-CS+++---
E-L-CS+MLB++++++

.E-L-CS+MLB و E-L-CS 100 از امولسیون mL جدول 1 -  مقدار مواد در حجم

وزن اولیه، M1نوع نمونه
)g(

M2 ،وزن ثانویه
)g(

W مقدار برداشت
)%(

PP۰/۰۳--

E-L-CS-۰/138361
E-L-CS+MLB-۰/197556

جدول2- مقدار برداشت مواد بر حسب درصد.
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نتایج گزارش شد ]13[.

تعییناستحکامکششي
استحکام کششی طبق استاندارد ISIRI 5153-1379 )سازمان استاندارد 
ایران( تعیین شد. نمونه ها با ابعاد cm2 5×23 و مطابق با دستور کار بیان 
شده داخل فک دستگاه قرار گرفتند. سپس، دستگاه با سرعت حرکت فک 
mL/min 100 شروع به حرکت کرده و نیروی پارگی برحسب N گزارش 

شد. هر آزمون سه مرتبه تکرار و میانگین نتایج گزارش شد]14[.

نتایچوبحث

مقداربرداشتمواد
پس از پوشش دهی منسوج بی بافتPP با مواد مدنظر، مطابق با معادله )1( 
مقدار برداشت نمونه ها محاسبه شد )جدول2(. این نتایج بر اساس میانگین 

وزن 15 نمونه با ابعاد cm 25×5 به دســت آمدند. نتایج حاکی از نشست 
بسیار خوب مواد بر کالاست و همان طور که ملاحظه می شود، با افزایش 
دارو و در نتیجه افزایش مقدار مواد در امولســیون، مقدار برداشــت نیز 

افزایش یافته است.

طیفسنجیزیرقرمزتبدیلفوریه
در شــکل 2-الف طیف FTIR مربوط به PP مشاهده می شود، جذب های 
 CH و CH3 3043  به ترتیب مربوط به گروه های cm-1 کششی در 2979 و
اســت. جذب ها در اعداد موجي 1138 و cm-1 1412 مربوط به ارتعاش 
 753 cm-1 است. همچنین، جذب های 677 و CH2-CH خمشــي پیوند
نیز مربوط به ارتعاش خمشــی CH2 بوده که مرتبط با چهار یا پنج گروه 
CH2 در یک زنجیر است. کلیه این جذب ها بر ساختار پلی پروپیلن دلالت 

دارند. شــکل 2-ب طیف مربوط به نمونه E-L-CS است که ارتعاش ها 
در نواحی 2856 و cm-1 2927  نشان دهنده گروه R-CH2-R است که 
این ســاختار در هگزان و لیپید موجود است. ارتعاش هاي  کششی در 
 C-C-O 1021 به ترتیب نشــان دهنده گروه اســتری و cm-1 1732 و

موجود در لیپید است. 

E-L-CS+MLB )e´ و e( ،E-L-CS )c c( ،PP )a و́  شکل 3- تصاویر a( :SEM و́ 
.E-L-CS+MLB )f ´و f( و E-L-CS )d d ( ،PP )b و́  و پروژکتینا: )b و́ 

 ،PP )b ،a( :24 h پس از S. areus و E. coli شکل5- مقدار رشد باکتری های
.E-L-CS+MLB )f ،e( و E-L-CS )d ،c) 

 

.E-L-CS+MLB )ج( و  E-L-CS )ب( ،PP  )برای نمونه های: )الف FTIR شکل2- طیف
)cm-1( بسامد

E-L- )ج( و E-L-CS )ب( ،PP )( نمونه هــا: )الــفEDAX( شــکل4- نتایج انرژی
.CS+MLB

)keV( انرژی

بی
نس

ور 
 عب

صد
در
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جذب در ناحیه cm-1 1119 بر وجود پیوند C-O-C در کربوکسی متیل 
سلولوز دلالت دارد. همچنین، با کمک منابع موجود می توان جذب در 
ناحیه cm-1 900-800 را مربوط به وجود گروه CH2OH دانست]11[. 
نتایج حاصل از FTIR نمونه E-L-CS نشان دهنده نشست کامل مواد 

بر منسوج بی بافت PP و عدم تخریب آن ها حین فرایند است. 
شکل 2-ج طیف مربوط به نمونه E-L-CS+MLB است. جذب کششی 
در ناحیه 3245 مربوط به آمید نوع دوم  است. هچنین، جذب خمشی در 
نواحی1402 و cm-1 1524 به ترتیب مربوط به گروه C-N و NH اســت. 
 C-F 1300-1000 را می توان به گروه cm-1  همچنین، جذب های ناحیه

نسبت داد که در ساختار بتامتازون مشاهده می شود. 

بررسیتصاویرمیکروسکوپهایالکترونیپویشیوپروژکتینا
در شکل 4 تصاویر برای نمونه های پوشش یافته و بدون پوشش مشاهده 
b( تصاویر پروژکتینا از بی بافت  a( تصاویر SEM و )b و́  می شــود. )a و́ 
PP اســت که ســطح الیاف کاملاً صاف و براق بوده و هیچ ماده اضافه ای 
روی آن ها دیده نمی شود. در تصاویر )c وc´( SEM ،)d و´d( پروژکتیناي 
مربوط به نمونه  E-L-CS و )e و ´e( SEM و )f و´ f( پروژکتنیا نمونه

E-L-CS+ML B نشســت مواد رویPP و تغییر سطح صاف الیاف کاملًا 
واضح است. نتایج به دست آمده از EDAX به وسیله SEM، وجود نانوذرات 
نقره را در بی بافت PP پوشش یافته با E-L-CS و E-L-CS+MLB تایید 

می کند )شکل 4(. 

بررسینتایجخاصیتضدمیکروبی
با توجه به نتایج مشاهده می شود )شکل 5(، نمونه E-L-CS مانع از رشد 
باکتری ها شده است، به عبارت دیگر وجود نانوذرات Ag اثر ضد میکروبی 
لازم برای از بین باکتری های E. coli و S. areus را فراهم می کند، هنگامی 
که نانوذرات نقره درون ساختارهای سلولی باکتری جذب می شوند، جذب 
گروه های موجود در آنزیم های هر ســلول می شوند و به ویژه با گروه های 
تیول واکنش می دهند. در نتیجه، آنزیم ها ساختار و خواص اصلی خود را 
از دست می دهند، از سوخت و ساز سلول های باکتری جلوگیری می شود و 

در نهایت باکتری غیر فعال مي شود.      
شایان ذکر اســت، تعداد کلونی S. areus پیش از مجاورت با نمونه ها 
840 و تعداد کلونی E. coli پیش از مجاورت با نمونه ها 614 بوده اســت 

)جدول 3(.

مقدارجذبآب
دو نمونه پوشش یافته E-L-CS و E-L-CS+MLB در مقایسه با نمونه 
بدون پوشش )که دارای بیشترین مقدار جذب آب  است(، مقدار جذب 
کمتری دارند که این نتیجه مطلوب است. هدف پژوهش حاضر حفظ 

رطوبت در محیط زخم و نه جذب آن به وسیله زخم پوش است. 
زیرا، جذب رطوبت به وســیله زخم پوش به خشک شدن محیط زخم، 
چسبیدن زخم پوش به زخم و به تعویق افتادن روند درمان زخم منجر 

می شود. 
مشاهده می شود، مقدار جذب آب در نمونه داراي دارو، کمتر از سایر 
نمونه هاست. این اثر را می توان به طور عمده به وجود بتامتازون نسبت 

داد که دارای ساختار آب گریز بوده و در آب نامحلول است.
 

زماننگهداریآب
حفظ رطوبت محیط زخم حین فرایند درمان، عامل بســیار مهمی برای 
زخم پوش موفق اســت. بدیــن منظور، براســاس روش T-PACC زمان 
نگه داری پنج نمونه به دست آمد. میانگین نتایج به دست آمده در جدول 4 
آمده است. تفاوت فاحش بین نمونه بدون پوشش و دو نمونه داراي مواد 

E-L-CS و دارو E-L-CS+MLB به وضوح دیده می شود.
میانگین قابلیت نگه داری آب در نمونه E-L-CS ٪300 و در نمونه 
E-L- 100 بیشتر از نمونه بدون پوشش است. نمونه٪ E-L-CS+MLB

CS به دلیل داشتن کربوکسی متیل سلولوز و نانوذرات نقره به خوبی قابلیت  
نگه داری آب را دارد. در نمونه E-L-CS+MLB به دلیل ساختار آب گریز 
داروهای به کار رفته )موپیروسین، لیدوکائین و بتامتازون( چسبندگی به 
بستر PP بیشتر شده و نگه داری آب کم شده اما در مقایسه با نمونه بدون 

نوع نمونه
تعداد کلونی
 S. areus
باقی مانده

 درصد
کاهش

تعداد کلونی
E. coli 
باقی مانده

 درصد
کاهش

PP720145101۶
E-L-CS-10001۰۰

E-L-CS+MLB-10001۰۰

جدول3- مقدار کاهش رشد باکتری برحسب درصد.

مقدار جذب آب )%(نوع نمونه
PP%۵۰۹

E-L-CS%2۰۴
E-L-CS+MLB%12۴

جدول 4- مقدار جذب آب برحسب درصد در نمونه های مختلف. 

زمان نگه داری آب )min(نوع نمونه
PP15

E-L-CS60
E-L-CS+MLB30

 جدول 5 - زمان نگه داری آب برای نمونه های مختلف.

نوع نمونه
)min( زمان

1510
PP0/31/21/5

E-L-CS0/51/32/3
E-L-CS+MLB1/522/6

جدول 6- قابلیت پتیله نمونه های متفاوت در زمان های مختلف بر حسب ارتفاع  بالا آمدن 
.)cm( آب
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پوشش همچنان افزایش مشاهده می شود )جدول 5(.

بررسیقابلیتپتیله
نمونه بدون پوشــش کمترین قدرت پتیلــه )wicking ability( را دارد. 
بیشــترین تفاوت بیــن نمونــه E-L-CS و نمونــه E-L-CS-MLB در 
مقدارجذب آب در یک دقیقه اول اســت. به طور تقریبی می توان گفت، 
 63/33٪،E-L-CS+MLB و E-L-CS میانگین قابلیت پتیله دو نمونــه
از نمونه خام بیشــتر است. در نمونه E-L-CS+MLB  به دلیل کم شدن 
قطر لوله های مویین مقدار جذب بیشتر شده و خاصیت پتیله ای افزایش 

می یابد. )جدول 6(

نتایجاستحکام
همان طور که انتظار می رفت، افزودن امولسیون لیپید -کربوکسی متیل 
سلولوز -نانوذرات نقره به منسوج بی بافت پلی پروپیلن به افزایش استحکام 
کششــی منجر شده است. نمونه فاقد دارو نسبت به نمونه بدون پوشش 
٪21/303 افزایش استحکام و نمونه داراي دارو ٪2/586 افزایش استحکام 

نشان داد. 
نتایج به دست آمده براساس استاندارد 5153 سازمان استاندارد ایران در 
جدول 7 آمده است. به طورکلی اختلاف معناداری بین نمونه ها مشاهده 

نمی شود.

نتیجهگیری 

در ایــن پژوهــش، در دو مرحلــه، تولید زخم پوش PP بــا قابلیت عدم 
چسبندگی، داشتن خاصیت ضد میکروبی و حفظ رطوبت بررسي شد. در 
مرحله اول، امولسیون لیپید-کربوکسی متیل سلولوز- نانوذرات نقره تولید 
شــد و در مرحله دوم به امولسیون فوق دارو )موپیروسین، لیدوکائین و 
بتامتازون( اضافه شد. پس از پوشش این امولسیون ها بر منسوج بی بافت 
پلی پروپیلن آزمون هاي مربوط براي ارزیابی زخم پوش به دست آمده انجام 
شد. بررسی میکروسکوپی زخم پوش تولید شده، بر نشست کامل مواد بر 
منسوج دلالت دارد. به طور میانگین مقدار نشست مواد بر منسوج خام در 
نمونه فاقد دارو برابر بــا ٪361 و در نمونه داراي دارو ٪556  بود. ارزیابی 
آزمون های ضدمیکروبی زخم پوش تولیدی بر دو گونه باکتری گرم منفی 
E. coli و گرم مثبت S. areus در هر دو نمونه کاهش ٪100رشد این دو 
باکتری را نشان می دهد که حاکي از خاصیت ضدمیکروبی قوی نانوذرات 
نقره است. مقایسه آزمون مربوط به جذب و نگه داری آب حاکی از برتری 
زخم پوش تولیدی در مقایسه با نمونه بدون پوشش است. زخم پوش تولید 
شــده با جذب مقدار بهینه آب و نگه داری آب در خود به مدت طولانی تر 
)30 تــا min 60(، اثر مطلوب تری بر رونــد درمان زخم دارد. همچنین 
نمونه به دست آمده در مقایسه با نمونه بدون پوشش استحکام بیشتری 
نیز دارد. در مجموع، با تولید امولسیون لیپید-کربوکسی متیل سلولوز-

نانوذرات نقره زخم پوش پلی پروپیلن به کمک امولسیون تولید شد که به 
واسطه وجود لیپید به عدم چسبندگی آن به بستر زخم کمک شده است. 
افزایش نانوذرات نقره به عدم رشــد باکتری در محیط زخم و کربوکسی 
متیل ســلولوز نیز به عنوان ماتریس در شبکه امولسیون عمل کرده و به 
نگه داری آب کمک مي کند. افزودن دارو به امولســیون تهیه شده سبب 

افزایش کارایی زخم پوش تولیدی شده است.
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Abstract
Advanced wound dressings are antimicrobial dressings which do not stick to wound and keep its surrounding 
moist. The purpose of this research was to prepare such a dressing by coating a polypropylene (PP) nonwoven 
with an antimicrobial emulsion. The PP nonwoven samples were coated with two different formulations: an 
emulsion containing (lipid, carboxymethyl cellulose, nanosilver) and a drug containing emulsion (mupirocin, 
lidocaine and betamethasone). The specimens were characterized by infrared spectroscopy (FTIR), scanning 
electron microscopy (SEM) to examine morphological structure, and Projectina microscopy. Their antimi-
crobial, water absorption, and water retention properties were also studied. The microscopy and FTIR results 
confirmed the presence of coating from emulsion treatments and both coated samples inhibited the growth 
of gram-negative (E. coli) and gram-positive (S. aureus) bacterias completely. Compared to the untreated PP 
sample, the coated samples had longer absorption time (~30 min) and longer retention time (60 min) and the 
differences between the two coated samples were not statistically noticeable. In general, the results confirmed 
that the coated PP with these emulsions enhanced the wound dressing properties in addition to the intrinsic 
property of PP (i.e., wound incoherency) 
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